Wy,
N,

,,

74w ® INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a. s.
1 @ tiida Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin

'Y,

i

W

| | " . o PG
A T ZkusSebni laboratof €. 1004 "/,,,,ﬁ‘\y 4
o akreditovana GIA podle GSN EN ISO/IEC 17025:2018 L 1004
ZkuSebni laboratof * Kalibraéni laboratof * Certifikaéni organ pro vyrobky * Certifikatni organ systémi managementu
Inspekéni organ * Autorizované osoba * Notifikovana osoba
Pocet stran: 3

Strana: 1 ¢.j. 412602987-02

ZKUSEBNI PROTOKOL
AKREDITOVANE LABORATORE
&.j. 412602987-02

Zakaznik: CANIS SAFETY a.s.

IC: 26816121
Adresa: Podébradska 260/59, Hloubétin, 198 00 Praha 9
Vzorek: Volno¢asova obuv — nazouvak ,,TREND*
Zadani: Stanoveni odolnosti proti uklouznuti

Datum prijeti vzorku:  29.10.2019
Vypracovala: Irena Cailova

Misto a datum vydani:  Zlin, 05. 11. 2019

Ing. Jiti Samsonek, Ph.D.

vedouci akreditované zkuSebni laboratofe

Upozornéni: Vysledky uvedené v tomto zkuSebnim protokolu se tpkaji jen vzorkit nami zkousenych.
Bez pisemného souhlasu Institutu pro testovdni a certifikaci, a.s. se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely!

tel.:+420 577 523 657 e-mail:mordeltova@itczlin.cz www.itczlin.cz
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Vzorky vyrobku — Volnoc¢asova obuv — nazouvak ,, TREND®, barva Sedo-oranzova, vel. 43 — byly

prevzaty ke zkouSeni a zaevidovany pod ¢. 2987-2/19.

Zptsob odbéru vzorkii:

Zkouseny vzorek byl odebran a do laboratote dodan zdkaznikem.
Laboratof neni odpovédna za zpisob odbéru vzorku.

Zadani:
Stanoveni odolnosti proti uklouznuti.

Pouzité metody zkouSeni:

Stanoveni soucinitele smykového tieni (odolnosti proti uklouznuti) podle Interniho piedpisu U-06-01

(CSN EN 13287/c)

Podminky zkousek:

Teplota (23£2)° C, relativni vlhkost (50+5) %
Stanoveni dynamického soucinitele smykového tieni
Pocet méteni: 10 pro kazdou podminku zkousky, vysledek: aritmeticky pramér

Poloha podesve: uklouznuti dopiedu na celé plose podesve
ZkusSebni kombinace: ocelovy plech pro zkousku za sucha a za mokra

Laborator nenese odpovédnost za informace dodané zdkaznikem, které mohou mit vliv na platnost vysledkii zkousky.
Dalsi informace, které jsou vyzadovany normami a nejsou zde uvedené, jsou k dispozici na vyZdadani v nasi laboratori.

Misto provedeni zkouSek:

Pracovisté ¢. 3 — ZkuSebna obuvi a OOP, Vavreckova 5657, areél Svit, 34. budova, 762 17 Zlin.

Vysledky zkousek:
Vysledky zkousek jsou uvedeny v nasledujici tabulce:
wv s tewe Vysledek .. 1 | PoZzadovana ;

Meérena velicina Jednotka méfeni Nejistota® | odnota 2 | Vyhodnocenf
Protikluzné vlastnosti,
dynamicky soudinitel smykového treni > -
- za sucha: 0,33 0,01 > 0,3 vyhovuje
- za mokra: 0,31 0,01 > 0,3 vyhovuje

Legenda k tabulkam:
D rozsifena nejistota méfeni pro koeficient rozsiteni k = 2, coz pro normalni rozdéleni
odpovida pravdépodobnosti pokryti ptiblizné 95%
) pozadované hodnoty byly piebrany z CSN 79 5600, tabulka 6b)
2 bezrozmérova veli¢ina, fyzikalni rozmér je 1

Upozornéni: Vysledky uvedené v tomto zkuSebnim protokolu se tykaji jen vzorkii nami zkousenych.
Bez pisemného souhlasu Institutu pro testovdni a certifikaci, a.s. se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely !

tel.:+420 577 523 657

e-mail:mordeltova@itczlin.cz

www.itczlin.cz
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Vyhodnoceni:
Testovany vzorek — volno¢asova obuv — nazouvak ,,TREND* splituje stanovené pozadavky odolnosti proti
uklouznuti za sucha i za mokra.

Vyhodnoceni vysledki zkousek provedla:
Ing. Marie Ordeltova

Ing. Marie Ordeltova
vedouci Zkusebny obuvi a OOP

Upozornéni: Vysledky uvedené v tomto zkuSebnim protokolu se tpkaji jen vzorkit ndmi zkousSenych.
Bez pisemného souhlasu Institutu pro testovdni a certifikaci, a.s. se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely !
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